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ЗАВЕРЯВАМ:

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
АКТУАЛИЗАЦИЯ

на Списъка на строителните продукти от обхвата на Разрешение № РОССП - 04 от 22.10.2007 г. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието, издадено на „OTC” ООД, гр. София

(в сила от 23.05.2013 г.)

	Наименование на продукта и пореден номер на групата строителни продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към 
чл. 1, т. 2 „Групи строителни продукти” от НСИСОССП
	Номер и заглавие на българския стандарт, стандарт, еквивалентен на БДС; българско техническо одобрение по ръководство

	Процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 55 от НСИСОССП

	1. Бетон, изготвен в заводски условия – ал. 2 


	БДС EN 206-1:2002 

БДС EN 206-1:2002/А1:2006

БДС EN 206-1:2002/А2:2006

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 206-1/NA:2008

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. 
Национално приложение (НА)
на БДС EN 206-1:2002 

БДС 12770:1975

Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване
	Сертификация на строителен продукт

	2. Армировка за стоманобетонни конструкции - ал. 2, т. 2
	БДС ЕN 10080:2005
Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

БДС 4758:2008 

Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420
	Сертификация на строителен продукт


	2. Армировка за стоманобетонни конструкции - ал. 2, т. 2  (продължение) 

Стоманени продукти за армировка на стоманобетонни конструкции – пръти, заварени мрежи и др.

- ал. 2, т. 2

	БДС 5267:1974 

Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции

БДС 9252:2007 

Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500 

БДС 9251:1989 

Тел стоманен кръгъл за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции

БДС 16750:1988 

Въжета стоманени. Технически изисквания


БДС EN 1992-1-1:2005 

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2011

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално приложение

БДС EN 1998-1:2008

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради
БДС EN 1998-1:2005/NA:2011

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради. Национално приложение (NA)

НТО*
	Сертификация на строителен продукт

	3. Продукти от метал, елементи от метални конструкции и съединителни средства за тях - ал. 3, т. 1
	БДС EN 1090-2:2008+А1:2011
Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. 
Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции


	Сертификация на производствен контрол


	3. Продукти от метал, елементи от метални конструкции и съединителни средства за тях - ал. 3, т. 1 (продължение)
Материали за заваряване

- ал. 3, т. 1 

Метални профили

- ал. 3, т. 1 



	БДС 3112:1985

Заваряване. Краища за ръчно електродъгово и газокислородно заваряване. Форма и размери

БДС 5031:1985

Заваряване. Пръчки чугунени за заваряване и наваряване

БДС 5654:1984

Заваряване. Краища за заваряване на стомани в защитна среда от въглероден двуокис. Форма и размери

БДС 5655:1987

Заваряване. Краища за заваряване на стомани под флюс. Форма и размери

БДС ЕN ISO 14171:2011
Консумативи за заваряване. Плътни електродни телове, тръбни електродни телове с флюсов пълнеж и комбинация на електроден тел-флюсов пълнеж за подфлюсово електродъгово заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация (ISO 14171:2010)

БДС ЕN ISO 14174:2012
Консумативи за заваряване. Флюси за подфлюсово електродъгово заваряване и за електрошлаково заваряване. Класификация (ISO 14174:2012)
БДС ЕN 25184:2000
Прави електроди за електросъпротивително точково заваряване

БДС 11696:1974 

Профили плътни стоманени горещопресувани

БДС EN 10024:2001

Горещовалцувани I-профили със скосени рамене. Допустими отклонения от формата и размерите
БДС EN 10025-2:2005

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани
	Сертификация на производствен контрол


	3. Продукти от метал, елементи от метални конструкции и съединителни средства за тях - ал. 3, т. 1 (продължение)

Метални профили
- ал. 3, т. 1 


	БДС EN 10025-3:2005

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 3: Технически условия на доставка за нормализирани/нормализиращо валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани 

БДС EN 10025-4:2005

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани
БДС EN 10034:2001

I и Н-профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10055:2001

Горещовалцувани стоманен равнорамененни Т-профил със закръглени ръбове и ъгли.

Размери и допустими отклонения

от формата и размерите

БДС EN 10056-1:1999

Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери

БДС EN 10056-2:1999

Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

БДС EN 10162:2003

Студеноформувани стоманени профили. Технически условия на доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното сечение

БДС EN 10163-1:2005
Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. 

Част 1: Общи изисквания
	Сертификация на производствен контрол


	3. Продукти от метал, елементи от метални конструкции и съединителни средства за тях - ал. 3, т. 1 (продължение)

Метални профили

- ал. 3, т. 1 


	БДС EN 10163-2:2005
Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. 

Част 2: Листове и широкоивична стомана

БДС EN 10163-3:2005
Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. 

Част 3: Профили

БДС EN 10210-2:2006

Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. 

Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила

БДС EN 10219-2:2006

Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. 

Част 2: Допустими отклонения, размери и свойства на профила

БДС EN 10220:2004

Безшевни и заварени стоманени тръби. Размери и маси на единица дължина

БДС EN 10279:2000

Горещовалцувани стоманени U-профили. Допустими отклонения от формата, размерите и масата

БДС EN 10305-3:2010
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 3: Заварени студенокалибровани тръби

БДС EN 10305-5:2010
Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 5: Заварени и студенокалибровани тръби с квадратно и правоъгълно сечение
	Сертификация на производствен контрол



	3. Продукти от метал, елементи от метални конструкции и съединителни средства за тях - ал. 3, т. 1 (продължение)

Съединителни средства
- ал. 3, т. 1 


	БДС 530:1980

Нитове. Общи технически изисквания

БДС 1960:1973

Гайки кръгли. Технически изисквания

БДС 3202:1988

Шайби. Технически изисквания. Правила за приемане и методи за контрол

БДС 3905:1974

Болтове анкърни. Размери

БДС 3907:1974

Гайки за анкърни болтове. Размери

БДС 3956:1970

Щифтове жлебови пасовъчни. Размери и технически изисквания

БДС 3958:1973

Болтове фундаментни с понижена точност. Размери

БДС 5619:1973

Болтове, винтове и шпилки. Номинални дължини на стеблото и резбата

БДС 6350:1967

Болтове, винтове и гайки. Технически изисквания на доставката. Защита на повърхността

БДС 6362:1973

Болтове, нитове, шпилки и гайки. Технически изисквания към доставчика. Качество на повърхнините

БДС 7440:1986

Щифтове. Технически изисквания

БДС 11196:1973

Винтове за метални листове. Технически изисквания

БДС 15800:1983

Винтове стопорни. Механични свойства и методи за изпитване

БДС 16451:1986

Гайки самозакотвящи се. Технически изисквания и методи за изпитване
	Сертификация на производствен контрол


	3. Продукти от метал, елементи от метални конструкции и съединителни средства за тях - ал. 3, т. 1 (продължение)

Съединителни средства

- ал. 3, т. 1 


	БДС EN 28839:2003

Механични характеристики на свързващи елементи. Болтове, винтове, шпилки и гайки от неметални материали

БДС EN ISO 898-2:2012

Механични характеристики на свързващи елементи, произведени от въглеродна и легирана стомана. Част 2: Гайки с определени класове на якост. Едра резба и резба с малка стъпка (ISO 898-2:2011)
БДС EN ISO 3506-1:2010

Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки

БДС EN ISO 3506-2:2010

Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 2: Гайки

БДС EN ISO 3506-3:2010

Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 3: Винтове стопорни и подобни свързващи елементи, които не са натоварени на опън

БДС EN ISO 3506-4:2010

Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 4: Винтове за тънки метални и пластмасови листове

Технически нормативни актове по проектиране и строителство

НТО*

	Сертификация на производствен контрол

	4. Добавъчни материали за бетони и разтвори – ал. 3, т. 4
	БДС 2958:1984

Камък трошен за мозайка и мазилка

БДС 4604:1987

Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 10038:1972

Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 10591:1977

Скали карбонатни млени за 
строителни цели
	Сертификация на производствен контрол



	5. Системи/комплекти за топлоизолация – ал. 3, т. 7

Сглобяеми комплекти за топлоизолация на фасадни стени 
Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS)
	БДС EN 13172:2012
Топлоизолационни продукти. Оценяване на съответствието

БДС EN 13499:2004

Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS), на основата на експандиран полистирен. Изисквания

БДС EN 13500:2004

Топлоизолационни продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата. Изисквания

НТО*
	Сертификация на производствен контрол



	6. Продукти за строителство на пътища – ал. 3, т. 9

Битумни смеси и продукти за повърхностна обработка 

	БДС 4551:1974

Паста асфалтова за заливане на фуги 
на пътни настилки

БДС 12798:1975

Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания

Технически нормативни актове по проектиране и строителство

НТО*
	Сертификация на производствен контрол



	7. Метални и пластмасови закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария 
– ал. 3, т. 12
	БДС 1960:1973

Гайки кръгли. Технически изисквания

БДС 3202:1988

Шайби. Технически изисквания. Правила за приемане и методи за контрол

БДС 3905:1974

Болтове анкърни. Размери

БДС 6350:1967

Болтове, винтове и гайки. Технически изисквания на доставката. Защита на повърхността

БДС 16451:1986

Гайки самозакотвящи се. Технически изисквания и методи за изпитване
	Сертификация на производствен контрол




	7. Метални и пластмасови закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария 

– ал. 3, т. 12 (продължение)
	
БДС EN ISO 898-2:2012

Механични характеристики на свързващи елементи, произведени от въглеродна и легирана стомана. Част 2: Гайки с определени класове на якост. Едра резба и резба с малка стъпка (ISO 898-2:2011)

БДС EN ISO 3506-1:2010

Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 1: Болтове, винтове и шпилки

БДС EN ISO 3506-2:2010

Механични свойства на свързващи елементи от корозионноустойчива стомана. Част 2: Гайки

НТО*

Технически нормативни актове по проектиране и строителство
	Сертификация на производствен контрол




*Разрешението обхваща и оценка на съответствието на строителните продукти от заверения списък с национални технически одобрения (НТО) и с български нормативни актове по проектиране и строителство до изтичане срока на действието на НТО или до влизане в сила на хармонизирани европейски стандарти.
Забележка:. Актуализацията на този списък включва Разширение № 2 и актуализация на обхвата на Разрешение № РОССП - 4 от 22.10.2007 г. и Разширение № 1 от 01.08.2008 г.

